RELACION DE ENSAYOS Y PRUEBAS DE SERVICIO QUE REALIZA EL LABORATORIO DE ENSAYOS PARA EL
CONTROL DE CALIDAD DE LA EDIFICACION PARA LA PRESTACION DE SU ASISTENCIA TECNICA

El laboratorio
END CONTROL DE ESTRUCTURA METALICAS, S.L.U,

Situado en:
CAMING EL CUERVD, 9 - 38550 - ARAFQ (Santa Cruz de Tenerife)

En fecha: 27 deabni de 20711

declara que realiza los ensayas y pruebas de servicio siguientes, marcados con X en la primera columna (SitNo):

E ENSAYOS DE ESTRUCTURAS DE ACERO ESTRUCTURAL (EA)
E.1.- ENSAYOS DE CONTROL DE LA SOLDADURA DE ESTRUCTURAS DE ACERD
Ensayos no destructivos:

SifNo n® Ensayo Morma
Sl & |Reconoomisnto par liguidos penetrantes LUME-EMN 5T1-1:1897
St | b |Practice recomendada para 2l examen de uniones soldadas mediantalUNE 146121980
la utilizacion de liguides penstranies.
o [Rezonocimiente por liguidos penetrantes Niveles de aceplacion LINE-EM T285:1995
LINE-EM 1288/ 1M 2002 y
5| LINE-FM 1288 1598/87 2004
d |Examen ds uniones soldadas mediants particulzs magnaticas. LMNE-ER 1290:1998,
LIME-EN 12900 1M.2002 v
S| UNE-EM 1280.1988/A2 2004
£ |Examen de uniones soldadas modiants particulas magnaticas. Niveles|UNE-EMN 128115954, =i
e aceplacion UNE-EN 128118581 M:2002 v
Sl LINE-EM 1281 15928/42:2006
[ |Examen por ullrascmidos de umones zoldadas LMNE-EN 17141995
UMNE-EN 17141 0M:2002 y
5| LINE-EN 1714 10HRIAZ 2006
g |Examen por ultrasonidos de  uniones de  soldades Miveles  de]Uiiz-EN 1712: 19498,
aceptacian, UMNE-EN 1712/ 1M 2002
&l y LINE-EN 1712 1988022008
b Examen por ultrasonicos de uniones soldadas Caraclefizacion de lasjlUNE-EN 1715 1998,
indicacionss. LNE-EM 171311M:2002
| y UNE-EM 1713 19987422005
i Inspeccian visual de soldaduras, LIME-EM 130182001
5l UNE-EM 13018:2001/41 2008
| |Uniones soldadas en estructuras metalicas. inspeccion durmante sulUNE 140442082
1) eECLOIGN ¢ moniaje
b |Examen radiogralico de-unicnes soldadas LHME-EMN 14351945
UNE-EN 1435102002 y
MO LIME-EM 1435 1998/82 2006
MO | |Examen rhnlngréﬂ{:m de unicnes saldadas UNE-EN 12517-1:2006
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El laboratorio

END CONTROL DE ESTRUCTURA METALICAS, S.L.U.

Situado en:
CAMING EL CUERVD, 9 - 38550 - ARAFO (Santa Cruz de Tenerifg}

En fecha: 27 de abril de 2011

declara que realiza los ensayos y pruebas de servicio siguientes, marcados con X on la primera columing (SilNa):

E ENSAYOS DE ESTRUCTURAS DE ACERD ESTRUCTURAL (EH)
E.2.-DTROS ENSAYODS

Morima

SilNo n" Ensayo

&

Acerps no aleados laminsdos en caliente para canstrooociones
metalivas

UNE-EN 10025-1-2008

b

Ensayos de traccion deoferminando resistencia, limite  elastico v
alargamienla a 2 iolura

UNE-EN 10002 1:2002

Uikt 7475-1:1992

o JEnsavo de flexion por chogue Charpy,
i |Cnzaye de doblada, LIME-EN 150 74382000
e [Ensayo deaplastamienta UME-EN 102321954 Andlada por LINE-
EN-IS0 8402:2006
[ |Ensayo de dureza Brinnell y Vickers URE-EH 150 6506-1 720086,
UNE-EMN |50 6506-4:2007
UNE-CN 150 6507-1:2006
UME-EM 150 8507-4:20045
g |Productos de geero, perliles hugcos para estrocturas de edificacian UME-EM 10218.1: 2007

Traooion transversal de uniones Soldadas

UME-EMN 895 1908

Doblado fransvarsal die uones soldadas

LIME-EN 810 15598

|

| | Iraccian longitudinal de probetas de soldadua LINE-EN 8751806
k. |Determinacion cuantitaliva del mangansso ME TOZ7: 185

| JZeterminacion cuanbitaliva del silioe UME 702514975
m Deteamnacon coaniitativa del carbong. UNE 70141950

i |Ceterminacion cuantitativa del azufre UNE 70191550

a |Determindcion cuantitativa del Msloro. UME 70281841

P |Medidas gecimélicas v lelerancias dimensionales UNE 36524 1004

LIME 36524 1082 ERRATUM

UME 365591992,

UMNE-EM 10056-1 1088

UNE-EN 10056-2 19494,

LINE-EM 10034: 1994,

LIME-EN 10048:1949T,

UNE-EN 1005118998,

UNE-EN 100551895,

UNE-EN 100582004

LINE-EM 100592004

UME-EN. 10062004 v

UMNE-EM 111218-1: 2007

E.3-0OTROS ENSAYOS DEFINIDOS POR EL LABDRATORIO
SilNe n" Ensayo

Morma
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